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1.1 Die richtige Baustoffwabhl

Zu den ursprYnglichen Aufgaben des
Mauerwerks geh3rte vor allem, die
Bewohner eines GebSudes vor Wind
und Wetter zu schYtzen und die
Lasten aus Dach und Decken sicher
in den Baugrund abzuleiten.

Heute muss das Mauerwerk zusStz-
lichen
technik, Bauphysik und Umwelttech-

Anforderungen aus Bau-

nik gerecht werden, d. h. ...kologie
und ...konomie in Einklang bringen.
Der Bauherr oder Architekt sollte sich
deshalb vor Baubeginn fYr den
richtigen Wandbaustoff entscheiden,
der die gestellten Anforderungen und
WYnsche an sein Bauvorhaben er-
fYIlt. In der Praxis hat sich die Kombi-
nation der artverwandten wei8en
Wandbaustoffe Kalksandstein und
PORIT Porenbeton bewShrt.

Eine umfassende Produktinforma-
tion Yber PORIT Porenbeton-Mauer-
werk liegt mit dieser BroschYre vor.
Sie soll zur richtigen Baustoffauswahl
beitragen.

Das geringe Gewicht und die leichte

Verarbeitbarkeit dieses massiven
Baustoffes sind wichtige Voraus-
setzungen fYr die VerkYrzung der
Bauzeit. ZusStzlich kann durch ge-
zZielten Einsatz gut aufeinander ab-
gestimmter Hilfsmittel der Bauablauf
entscheidend rationalisiert und die
Baukosten somit spYrbar gesenkt
werden.

Um den Umfang dieser BroschYre
Ybersichtlich zu halten, werden nur
die wichtigsten und in der Praxis am

hSufigsten vorkommenden Anforde-
rungen an Mauerwerk behandelt. In
den folgenden Kapiteln sind die tech-

nischen Grundlagen und Details fYr
Mauerwerk aus PORIT Porenbeton

dargestellt.

1 Der Baustoff PORIT

1.2 Herstellung
Die Herstellung von PORIT Poren-
beton ist in DIN V 4165, DIN 4166
und in &Allgemeinen bauaufsicht-
lichen ZulassungenO vom Deutschen
Institut fYr Bautechnik Berlin (DIBt)
geregelt. Modernste Anlagentechnik
gewShrleistet einen umweltschonen-
den und energiesparenden Produk-
tionsprozess.

Hierbei werden die Rohstoffe, d. h.
der mehlfein gemahlene natYrliche
Quarzsand, Kalk, Zement und Was-
ser, mit einer geringen Menge des
Treibmittels Aluminium, vermischt.
Durch unterschiedliche Rezepturen
werden die Rohdichten und Stein-
festigkeiten gesteuert.

Die Mischung wird in Formen ge-
gossen. Die Reaktion zwischen
Bindemittel, Wasser und Aluminium
bewirkt die Porenbildung, die Masse
treibt auf. Hierbei wird Wasserstoff
freigesetzt. Dieser verflYchtigt sich
bereits wShrend der Produktion, so
dass nur noch Luft in den Poren ver-
bleibt.

Nach dem Abbinden werden die
standfesten Rohlinge automatisch
durch gespannte DrShte in die ge-
wYnschten Steinformate geschnit-
ten, mit Nut und Feder profiliert und
anschlie§end in so genannten Auto-
klaven bei etwa 190;j C und einem
Druck von ca. 12 bar mit Wasser-
dampf gehSrtet. Die fertigen PORIT
Produkte werden maschinell ge-
stapelt und mit Schrumpffolien auf
Mehrweg-Paletten aus Holz ver-
packt.

Produktion und Produkte unterliegen
regelmS8igen werkseigenen Produk-
tionskontrollen (EigenYberwachung)
sowie GYteYberwachungen durch
Stellen

amtliche (FremdYberwa-
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chung). StSndig YberprYft werden
Rohdichte,
Ma§-
haltigkeit und die ErfYllung von Um-
Durch
Kontrollen kann eine kontinuierlich

z. B. Druckfestigkeit,
WSrmedSmmeigenschaften,
weltanforderungen. diese

hohe QualitSt gewShrleistet werden.



Produktionsablauf von Porenbeton

Wiegen

Mischen

Gie8en Aufgehen

1.3 Recycling und Entsorgung
Aus Verantwortung fYr die Umwelt
werden gemeinsam mit anderen
Unternehmen Skologisch und Sko-
nomisch sinnvolle Wege fYr die Ent-
sorgung und Weiterverwertung von
PORIT entwickelt.

Das, was wir heute bauen, soll die
Umwelt auch in Zukunft nicht be-
lasten.

Zur |Yckenlosen 3kologischen Be-
trachtung der &LebensdauerO von
PORIT Porenbeton und zum aktiven
Umweltschutz auch der
RYckbau.
Nutzungsdauer

gehsrt
Ist dieser nach langer
notwendig, kann
PORIT bedenkenlos auf einer De-
ponie (nach TA 1 Siedlungsabfall) ge-
lagert werden.

Verschiedene Wege der Wieder-
verwertung sind ms3glich. Sorten-
reine AbfSlle kdnnen in die Produk-
tion zurYckgegeben oder zu Neben-
produkten wie ...lIbinder, BodenlYf-

Schneiden

Verladen

Sand Wasser  Kalk/Zement
Treibmittel
Schneiden HSrten
Verpacken

tern, DeckenschYttungen oder Tier-
streu verarbeitet werden.

1.4 Bautechnische und bau-
physikalische Eigenschaften
Durch die geschlossene Porenstruk-
tur von PORIT erhSIt man einen leich-

ten, homogenen Baustoff. Dieser

zeichnet sich aus durch

¥ hohe TragfShigkeit

¥ exzellente WSrmedSmmung

¥ sicheren Brandschutz

¥ vergleichsweise gute SchalldSmm-
eigenschaften

¥ hohe Ma8genauigkeit

¥ sehr gute Ver- und Bearbeitbarkeit

1.4.1 Hohe TragfShigkeit

Mit PORIT Steinen der Steinfestig-
keitsklassen 2, 4 und 6 kSnnen Mehr-
geschossbauten mit bis zu 8 Ge-
schossen ausgefYhrt werden. Bei
gleicher Steinfestigkeitsklasse er-
DYnnbett-

msrtel die hichste TragfShigkeit.

reicht Mauerwerk mit
DYnnbettmsrtel ist als eigene M3rtel-
art in DIN 1053-1 aufgefYhrt. Es ist
ein Werk-Trockenmsrtel in Pulver-
form und wird zusammen mit den
PORIT Steinen bedarfsgerecht ge-
liefert.

1.4.2 Exzellente WSrmedSmmung

AuSenwSnde aus PORIT benstigen
keine zusStzliche WSrmedSmmung.
Der Baustoff selbst ist bereits hoch-
wSrmedSmmend. Mehraufwendun-

Porenbeton und eine IYckenlose ...kobilanz




gen fYr die Herstellung einer 36,5 cm
dicken Wand gegenYber einer 24 cm
schlanken Wand amortisieren sich
bereits nach ca. 3 Jahren. Die
exzellente WSrmedSmmung sorgt
nicht nur dafYr, dass der Heiz-
energiebedarf minimiert wird, sie ist
auch Voraussetzung fYr ein behag-
liches Wohnraumklima. Sie bewirkt
hohe raumseitige OberflSchentem-
peraturen an den Au§enwSnden. Je
geringer die Differenz zwischen der
Raumluft- und der OberflSchentem-
peratur ist, desto kleiner wird das
GefYhl einer aKSltestrahlungO, wie es
von schlecht wSrmegedSmmten Ge-

bSuden her bekannt ist.

1.4.3 Gute WSrmespeicher-
kapazitSt

Neben der WSrmedSmmung der
Bauteile ist auch deren WSrme-
speicherkapazitSt und ihr AuskYhl-
verhalten eine wichtige bauphysi-
kalische Grs8ge.

Leichte Wandkonstruktionen weisen
gegenYber schweren Yblicherweise

eine geringe SpeicherfShigkeit auf.
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Das SpeichervermSgen von PORIT
Porenbeton liegt aufgrund seiner
Materialstruktur in der Mitte zwischen

leichten und schweren Baustoffen.

1.4.4 Einfache Vermeidung von
WSrmebrYcken

Schwachstellen in der DSmmflSche
bezeichnet man als WSrmebrYcken,
deren Vermeidung mit Inkrafttreten
der EnEV noch gr$8ere Bedeutung
gewonnen hat. Feuchtestellen mit
Schimmelpilzbildung in den GebSu-
den sind meistens auf WSrme-
brYcken zurYck zu fYhren.

PORIT besitzt in horizontaler und
vertikaler Richtung eine sehr gute
WSrmedSmmung.

Deshalb kann die Vermeidung von
WSrmebrYcken einfach und kosten-
gYnstig sichergestellt und die Gefahr
von Tauwasserbildung an ftber-
gangsstellen wie Wand-Decke oder
Wand-Bodenplatte praktisch aus-
geschlossen werden.

1.4.5 Keine Tauwasserbildung
(Feuchteschutz)

In WSnden aus PORIT Steinen mit
Leichtputzen, die mindestens so
dampfdiffusionsoffen wie der Stein
selbst sind, entsteht praktisch kein
Tauwasser. Nach DIN 4108 ist bei
PORIT eine diffusionstechnische Be-
rechnung nicht erforderlich.

Bei kurzzeitiger ErhShung der Raum-
luftfeuchte, z.B. durch Kochen,
Duschen oder Waschen, sind PORIT-
WSnde in Verbindung mit dem Putz
in der Lage, Feuchtigkeit zu absor-
bieren und spSter wieder an die
Raumluft abzugeben. Dies wirkt sich
regulierend auf das Raumklima und
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damit positiv auf die Behaglichkeit
aus.

1.4.6 Winddichtigkeit kein

Problem

In der EnEV wird die Winddichtigkeit
der wSrmetauschenden GebSude-
hYlle gefordert. Mit WSnden aus min-
destens einseitig verputzten PORIT
Steinen erreichen selbst kritische
Stellen wie Schlitze fYr Elektro-, Ab-
wasser-  oder
Winddichtigkeit.
Die tberprYfung der Winddichtigkeit
eines GebSudes kann nach der Druck-

Heizungsleitungen

differenzmethode mittels &Blower-

DoorO-Messung durchgefYhrt werden.
Meist wird im Bereich der Haus-

eingangstYr die aBlower-DoorO ein-
gebaut. Sie besteht aus einem dicht

anschlie§baren Rahmen mit Bespan-

nung, einem GeblSse und Messein-
richtungen.

1.4.7 Sicherer Brandschutz
PORIT ist nicht brennbar und wird
daher in die h3chste Baustoffklasse
A der DIN 4102 eingestuft.

Blower-Door



Bereits eine 7,5 cm dYnne Wand, die
zweiseitig verputzt ist, widersteht
einer einseitigen Brandbelastung von
90 Minuten und erfYlit somit die
Anforderung F-90 A nach DIN 4102.

Brandversicherer geben fYr Objekte
aus Porenbeton gVYnstigere Ver-
sicherungsprSmien.

Brandschutz

1.4.8 Gute SchalldSmmung

LSrm macht krank. So ist es notwen-
dig, den Menschen im hSuslichen
und beruflichen Umfeld vor LSrm zu
schYtzen.

Eine PORIT Wand erreicht eine bes-
sere SchalldSmmung als WSnde aus
anderen Baustoffen gleichen Ge-
wichts. Dies liegt in der Material-
dSmpfung begr¥Yndet. Denn Poren-
beton hat die Eigenschaft, Schall-
wellen einen Teil der Schwingungs-
energie zu entziehen und diese in
WSrme umzuwandeln.

Dieser Effekt (gemS§ DIN 4109:
Porenbetonbonus + 2 dB) bewirkt,
dass in EinzelfSllen WSnde aus
anderen Baustoffen bis zu 90 kg/m2
schwerer sein mYssen, um die gleiche
SchalldSmmung zu erreichen.

1.4.9 Wirtschaftlichkeit und

Verarbeitungsvorteile

Die Wirtschaftlichkeit von Mauerwerk

hSngt wesentlich von den Eigen-

schaften des verwendeten Wand-

baustoffes ab und zeigt sich

¥ bei der Herstellung des GebSudes
und

¥ bei der Nutzung und VerSnde-
rungen des GebSudes wShrend
seiner Lebensdauer

Die Herstellung von GebSuden mit
WSnden aus PORIT zeigt deutlich
wirtschaftliche und auf der Baustelle
spYrbare Vorteile gegenYber anderen
Bauweisen auf.

Ein schneller Baufortschritt bei hoher
MauerwerksqualitSt
durch:

¥ einfache Bearbeitbarkeit des

wird msSglich

Materials

¥ das geringe Gewicht

¥ die optimierten ergonomischen
Griffhilfen

¥ das Nut- und Federsystem an den
Stirnseiten der Steine

¥ Verarbeitung mit DYnnbettmsrtel

Durch die Verwendung von PORIT
XLPbPlanelementen und den Einsatz
von VersetzgerSten (Minikran) kann
der Bauablauf weiter rationalisiert
und noch wirtschaftlicher werden.

Die Planelement-Bauweise erfordert
eine durchdachte und gute Baustel-

lenorganisation. Damit die Vorteile
voll zum Tragen kommen, erlSutern
die Fachberater von PORIT den
Planern und AusfYhrenden, ob sich
ein Objekt fYr diese Mauertechnik
eignet.

Ausrichten von PORIT-Steinen

Bohren von Schalterdosen

PORIT ISsst sich
¥ leicht sSgen
¥ leicht schleifen
¥ leicht bohren
¥ leicht schlitzen

So lassen sich auch anspruchsvolle
Konstruktionen, Details und Folge-
gewerke problemlos und kosten-
gYnstig planen und ausfYhren.

Die hohe Mashaltigkeit der Steine
ermSglicht das Aufbringen ein-
schichtiger DYnnlagenputze (5 bis
10mm) im Innenbereich. Fliesen
kSnnen im DYnnbettverfahren direkt

auf der Wand verlegt werden.



Anspruchsvolle Details

Befestigungssysteme fYr Porenbeton
sind auf den Baustoff abgestimmt
und einfach zu handhaben. Fassa-
denverkleidungen und Ausbauteile
kS8nnen leicht und sicher an PORIT
WSnden befestigt werden.

PORIT ist praktisch dauerhaft war-
tungsfrei. Somit fallen keine War-
tungs- und Instandhaltungskosten
an. NutzungsSnderungen und Um-
bauten lassen sich durch die gute
Ver- und Bearbeitbarkeit schnell und
einfach realisieren.

Wirtschaftlicher Bauablauf



2 Die PORIT Produktpalette
und ihr Anwendungsbereich

Die PORIT-Produktpalette umfasst:

¥ PORIT Plansteine nach DINV 4165

¥ PORIT Planbauplatten nach
DIN 4166

¥ PORIT Planelemente nach
Zulassung vom DIBt

¥ PORIT StYrze B tragend nach
Zulassung vom DIBt

¥ PORIT FlachstYrze nach
Zulassung vom DIBt

¥ PORIT HShenausgleichssteine

¥ PORIT Deckenrandsteine

¥ PORIT U-Schalen

¥ PORIT U-Schalenelemente

¥ PORIT RollladenkSsten

¥ PORIT Ringbalkenschalung

¥ PORIT ErgSnzungsprodukte

DIBt: Deutsches Institut fYr Bautechnik Berlin
Regionale Lieferprogramme sind zu
beachten!

PORIT Planstein

2.1 Anwendungsbereiche

2.1.1 PORIT Plansteine und

PORIT Planbauplatten

PORIT Plansteine nach DIN V 4165
und PORIT Planbauplatten nach DIN
4166 sind als Zweihandsteine zur
Herstellung von tragenden WSnden
nach DIN 1053-1 und nichttragenden

WSnden nach DIN 4103-1 geeignet.

MaS8e und Grenzabmase fYr Plan-
steine nach DIN V 4165 und Plan-
bauplatten nach DIN 4166 sind:

LSnge Breite Hshe
(Wanddicke)

[mm] [mm] [mm]
+15 +15 +1,0
501)

399 751)
100%)
499 115
150 249
624 175 374
240
300
365

1 Diese Wanddicken sind nur fYr Mauerwerk
nach DIN 4103-1 zulSssig. Bei der Wander-
stellung sind die Sto§fugen zu vermsrteln.

PORIT Plansteine k3nnen &knirschO,
d.h. ohne Sto&fugenvermsrtelung,

rationell verlegt werden.

Bei Planbauplatten der StSrken 50
bis 115mm mYssen die Sto§fugen

grundsStzlich vermsrtelt werden.

2.1.2 PORIT Planelemente

PORIT Planelemente nach &Allge-
meiner bauaufsichtlicher ZulassungO
des DIBt Berlin sind Porenbeton-
Steine der Mindestgr$8e von
499 x 499 mm, die mit VersetzgerSten
(z.B. Minikran: 2 Elemente pro Kran-
hub) versetzt werden. Diese Ver-
arbeitungsweise fYhrt zu schnellem

PORIT Sturz

MaS8e und Grenzabmase fYr
PORIT-Planelemente sind:

Breite Hshe
(Wanddicke)
[mm] [mm] [mm]

15 +1,5 +1,0

501)
751)
1001)

499 115 499
150

624 175 624
240
300
365

LSnge

1 Diese Wanddicken sind nur fYr Mauerwerk
nach DIN 4103-1 zulSssig. Bei der Wander-
stellung sind die Sto§fugen zu vermsrteln.

Baufortschritt und zur Entlastung der
Maurer von schwerer kSrperlicher
Arbeit.

Die gr88ten Rationalisierungseffekte
werden bei wenig gegliedertem

Mauerwerk erzielt.

2.1.3 PORIT StYrze und PORIT
FlachstYrze

Eine wesentliche Rationalisierung der
Baustelle wird durch die Verwendung
von PORIT StYrzen erreicht. Es ent-
fallen die lohnintensiven Einschal-
und Bewehrungsarbeiten sowie das
eventuelle Vorbetonieren der Fens-
ter- oder TYrstYrze.



Weitere Vorteile stellen sich durch die
homogene WSrmedSmmung und
den einheitlichen Putzgrund ein.

PORIT StYrze gibt es als nicht tra-
thber-
deckung von ...ffnungen mit einer

gende Sturzelemente zur

maximalen lichten Breite von 1,00 m
und als tragende Sturzelemente fYr
lichte Breiten bis maximal 1,75 m.
Weiterhin sind PORIT FlachstYrze fYr
lichte Breiten bis maximal 2,25m
erhSiltlich.

Die Druckzone des Sturzsystems
bildet hierbei die Thermauerung des
Flachsturzes (Zuggurt). Diese ist aus
PORIT-Plansteinen mit vollflSchig
vermsrtelten Sto§fugen herzustellen.

2.1.4 PORIT HShenausgleichs-
steine

Bei der Verarbeitung von PORIT-
Planelementen oder Plansteinen
werden zum Erreichen der geplanten
GeschosshShen msglichst in der
letzten Schicht

HShenausgleichssteine, auch Kimm-

ersten und/oder

steine genannt, eingesetzt.

HShenausgleichssteine
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2.1.5 PORIT U-Schalen
PORIT-U-Schalen sind Schalungs-
elemente fYr wSrmegedSmmte TYr-
und FensterstYrze, fYr Ringanker,
Ringbalken und andere tragende
Bauteile. Aus wSrmetechnischer
Sicht empfiehlt sich bei AugenwSn-
den das Einstellen einer zusStzlichen
DSmmplatte (ca. 20mm) zur Ge-
bSudeau§enseite. Die statisch erfor-
derliche Bewehrung wird Srtlich ein-
gelegt und die U-Schale mit Beton
verfYIit.

Die Bemessung erfolgt fYr die je-
weilige Belastung nach DIN 1045.
Durch den Einsatz von PORIT-U-
Schalen wird ein einheitlicher Putz-
grund gewShrleistet.

PORIT U-Schalen

2.1.6 PORIT Deckenrandsteine

PORIT-Deckenrandsteine werden zu
Abmauerungen der Geschossdecken
eingesetzt. Sie haben eine Gesamt-
breite von 150 mm (100 mm PORIT +
50 mm ZusatzdSmmung) und sind in
den allgemein Yblichen Hshen von
160, 180, 200 mm lieferbar (Sonder-
h3hen auf Anfrage).

PORIT-Deckenrandsteine
dern konstruktive WSrmebrYcken am

vermin-

Deckenauflager und vermeiden un-
nstige StSrungen des Putzuntergrun-
des des Au8enputzes. Die AusfYh-
rung entspricht DIN 4108 Beiblatt 2.



3 AusfYhrung von PORIT Mauerwerk

3.1 Allgemeines

Die QualitSt und die Wirtschaftlich-

keit von Mauerwerk werden wesent-

lich durch die AusfYhrung auf der

Baustelle beeinflusst. Die guten bau-

physikalischen Eigenschaften des

Baustoffes werden nur durch eine

fachgerechte AusfYhrung erreicht.

Als genormter Baustoff wird PORIT

gemS§ DIN 1053-1 Mauerwerk,

Berechnung und AusfYhrung ver-

arbeitet. Daneben gelten die im Bau-

gewerbe bekannten Normen und

anerkannten Regeln, insbesondere:

¥ DIN 1055 Einwirkungen auf
Tragwerke

¥ DIN 4102 Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen

¥ DIN 4103 Nichttragende innere
TrennwSnde

¥ DIN 4108 WSrmeschutz im
Hochbau

¥ DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

¥ DIN 4149 Bauten in deutschen
Erdbebengebieten

¥ DIN 18195 Bauwerksabdichtungen

¥ DIN V 18550 Putz und Putzsysteme

3.2 Wandarten

3.2.1 Tragende WSnde

Tragende WSnde sind Yberwiegend
auf Druck beanspruchte, scheiben-
artige Bauteile zur Aufnahme verti-
kaler Lasten (z.B. Deckenlasten)
sowie horizontaler
Windlasten).

Die statisch erforderliche Wanddicke

Lasten (z.B.

ist nachzuweisen. Der Tragwerks-
planer kann auf den Nachweis
verzichten, wenn nach seinem Er-
messen die gewShlten Wanddicken
Aussteifende  WSnde

sind scheibenartige Bauteile zur

ausreichen.

Aussteifung des GebSudes oder zur

Tabelle 1: Grsste zulSssige Werte der AusfachungsflSche von nicht-

tragenden Au§enwSnden ohne rechnerischen Nachweis nach DIN 1053-1

Gr3§te zulSssige Werte 9 der AusfachungsfiSche inm 2

bei einer Hshe Yber GelSnde von

Wanddicke
d 0 bis8m
mm «5 1,0 «3 20
115 12 8
175 20 14
240 36 25
> 300 50 33

1Bej SeitenverhSltnissen 1,0, « ,

«5 1,0

8 bis 20 m 20 bis 100 m
«3 20 «5 1,0 «3 20
13 9 9 6
23 16 16 12
35 23 25 17

2,0 dYrfen die gri8ten zulSssigen Werte der

AusfachungsflSchen geradlinig interpoliert werden.

Knickaussteifung tragender WSnde.
Sie gelten stets auch als tragende
WSnde und mYssen ohne gri§ere
SchwSchungen und ohne Ver-
sprYnge bis auf die Fundamente ge-
fYhrt werden. Ist dies nicht m3glich,
so ist auf ausreichende Steifigkeit der
Abfangkonstruktion zu achten.

Tragende Innen- und AuSenwSnde
sind mit einer Dicke von mindestens

11,5 cm auszufYhren.

3.2.2 Nichttragende WSnde
Nichttragende WSnde sind schei-
benartige Bauteile, die Yberwiegend
durch ihre Eigenlast beansprucht
werden und nicht zum Nachweis der
GebSudeaussteifung oder der Knick-
aussteifung tragender WSnde heran-
gezogen werden dYrfen.

Nichttragende Au§enwSnde

Bei AusfachungswSnden von Fach-

werk-, Skelett- und Schottensys-

temen darf auf einen statischen

Nachweis verzichtet werden, wenn

¥ die WSnde vierseitig gehalten sind
(z.B. durch Verzahnung, Versatz
oder Anker)

¥ die Bedingungen der Tabelle 1
erfYllt sind

¥ DYnnbettm3rtel verwendet wird.

In Tabelle 1 ist « das VerhSltnis der
gr§8eren zur kleineren Seite der
AusfachungsflSche.

Nichttragende innere TrennwSnde
Nichttragende innere TrennwSnde
nach DIN 4103-1 dienen der Raum-
trennung. Sie werden fYr horizontale
statische und sto8artige Belastungen
bemessen. Konstruktive Richtlinien
und die zulSssigen WandISngen
dieser TrennwSnde sind in AbhSngig-
keit vom Einbaubereich, der Hal-
terung und der Wandhshe im Merk-
blatt &Nichttragende innere Trenn-
wSndeO der Deutschen Gesellschaft
fYr Mauerwerksbau e.V., Bonn (DGfM)
angegeben. (siehe Seite 10)

Ausfachung von Holzfachwerk
Zum Ausmauern von Holzfach-
werken eignen sich PORIT Plansteine
hervorragend. Diese werden mit
DYnnbettmsrtel verarbeitet, wobei
unbedingt darauf zu achten ist, dass
die MsSrtelfuge zwischen Holztrag-
werk und Ausfachung mit einem

LeichtmsSrtel hergestellt wird.



Tabelle 2: Auszug aus DGfM-Merkblatt

ZulSssige WandISngen  nichttragender innerer TrennwSnde mit und

ohne Auflast bei vierseitiger Halterung 13) nach DGfM-Merkblatt
Einbaubereich  Wandhshe (m) Wanddicke (cm)?
5,0 7,0 10,0 11,5 17,5 24,0

ohne Auflast

1 2,50 3,0 5,0 7,0 10,0 12,0 12,0
3,00 3,5 55 7,5 10,0 12,0 12,0

3,50 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0

4,00 b 6,5 8,5 10,0 12,0 12,0

4,50 b 7,0 9,0 10,0 12,0 12,0

> 4,50 b 6,00 b b b b 12,0 12,0

2 2,50 15 3,0 5,0 6,0 12,0 12,0
3,00 2,0 3,5 55 6,5 12,0 12,0

3,50 2,5 4,0 6,0 7,0 12,0 12,0

4,00 b 45 6,5 7,5 12,0 12,0

4,50 b 5,0 7,0 8,0 12,0 12,0

> 450D 6,00 b b b b 12,0 12,0

mit Auflast

1 2,50 55 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0
3,00 6,0 8,5 12,0 12,0 12,0 12,0

3,50 6,5 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0

4,00 b 9,5 12,0 12,0 12,0 12,0

4,50 b b 12,0 12,0 12,0 12,0

> 450D 6,00 b b b b 12,0 12,0

2 2,50 25 55 8,0 12,0 12,0 12,0
3,00 3,0 6,0 8,5 12,0 12,0 12,0

3,50 3,5 6,5 9,0 12,0 12,0 12,0

4,00 b 7,0 9,5 12,0 12,0 12,0

4,50 b 7,5 10,0 12,0 12,0 12,0

> 4,50 b 6,00 b b b b 12,0 12,0

1) Bei dreiseitiger Halterung (ein freier vertikaler Rand) gelten die halben Werte.

2) Bei Wanddicken von 7,5, 15 und 20 cm gelten die ents prechenden Werte fYr die nSchstniedrige Wanddicke (7, 11,5 bzw. 17,5 cm)

3) Sto&fugen sind zu vermsrteln. Auf die VermSrtelung von Sto8fugen kann unter bestimmten Bedingungen (s. Abschnitt 8 DGfM-Merkblatt)
verzichtet werden.

ZulSssige WandISngen  nichttragender innerer TrennwSnde
ohne Auflast bei freiem oberen Rand nach DGfM-Merkblatt

Einbaubereich  Wandhshe (m) Wanddicke (cm)?
5,0 7,0 10,0 11,5 17,5 24,0

ohne Auflast 9

1 2,00 3,0 7,0 8,0 8,0 12,0 12,0
2,25 3,5 7,5 9,0 9,0 12,0 12,0

2,50 4,0 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0

3,00 5,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0

3,50 6,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0

4,00 b 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0

4,50 b 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0

> 4,50 b 6,00 b b b b 12,0 12,0

2 2,00 15 3,5 50 6,0 8,0 8,0
2,25 2,0 3,5 5,0 6,0 9,0 9,0

2,50 2,5 4,0 6,0 7,0 10,0 10,0

3,00 b 4,5 7,0 8,0 12,0 12,0

3,50 b 5,0 8,0 9,0 12,0 12,0

4,00 b 6,0 9,0 10,0 12,0 12,0

4,50 b 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0

> 4,50 b 6,00 b b b b 12,0 12,0

1) Sto&fugen sind zu vermsrteln! Keine Ausnahmeregelung!
2 Bei Wanddicken von 7,5, 15 und 20 cm gelten die ents prechenden Werte fYr die nSchstniedrige Wanddicke (7, 11,5 bzw. 17,5 cm)
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Ausmauerung von Holzfachwerk, innen Ybermauert

WSrmedSmm-M&rtel—
Hartholz-Dreikantleiste

d=10E12 mm

Fachwerk au8en
— mineralischer DSmmputz
mit Anstrich

4

$d3 15 mm

Porenbeton-Plansteine-!

Gipsputz

innen

11

Die 1 bis 2cm dicke Anschlussfuge
ermsglicht einen Ausgleich der im
Holzfachwerk vorhandenen Uneben-
heiten und nimmt Spannungen
infolge m3glicher Verformungen der
Tragkonstruktion eher auf als die
DYnnbettmsrtelfuge.

Zur besseren Halterung des Aus-
fachungsmauerwerks empfiehlt sich
der Einbau einer umlaufenden Drei-
kantleiste.

Au8en muss das Mauerwerk um das
Ma§ der Putzdicke hinter das Holz
zurYckgesetzt werden, damit das
verputzte Mauerwerk bYndig mit
dem Fachwerk abschlie§t. Nur so
kann gewShrleistet werden, dass das
Fachwerk nicht durch Feuchteein-
wirkung geschSdigt wird.

Bei allen konstruktiven Mag8nahmen
ist zu berYcksichtigen, dass das
FachwerkgefYge stSndigen Schwind-
und QuellvorgSngen und den damit
verbundenen Verformungen unter-
worfen ist.

3.2.3 Zweischalige AugenwSnde

Zweischalige Au§enwSnde bestehen

aus zwei massiven Mauerschalen mit

einer dazwischen liegenden Luft-

und WSrmedSmmschicht.

Es gibt zweischalige AugenwSnde:

¥ mit Luftschicht (z.B. Porenbeton
mit Verblender ohne zusStzliche
WSrmedSmmung)

¥ mit Luftschicht und WSrme-
dSmmung

¥ mit KerndSmmung

Alternativ kann als Au8enschale auch
eine Porenbetonwand mit einem
schYtzenden  Au8enputz  nach
DIN V 18550 vorgesehen werden.

FYr zweischaliges Mauerwerk gelten
die DIN 1053-1, die Bauregelliste A,




Teil 1, sowie die durch Mitteilungen
des Deutschen Instituts fYr Bau-
technik Berlin (DIBt) bekannt ge-
machten Technischen Regeln.

FYr einzelne Konstruktionskompo-
nenten k3nnen darYber hinaus PrYf-
(z.B. fYr
varianten) oder aAllgemeine bauauf-

zeugnisse Drahtanker-
sichtliche ZulassungenO des DIBt
Berlin (z.B. fYr Flachstahlanker oder
KerndSmmmaterialien) erforderlich

werden.

3.2.4 Kellerau§enwSnde

ZusStzlich zu den Lasten aus den
oberen Geschossen mYssen Keller-
au8enwSnde gegen horizontalen
Druck aus dem Erdreich bemessen
werden. Heute werden immer hSufi-
ger KellerrSume fYr Wohnzwecke
genutzt, so dass die Kellerau§en-
wand auch wSrmedSmmende Eigen-
schaften besitzen muss.

FYr die AusfYhrung von Kellerau-
genwSnden ist keine Mindeststein-
festigkeitsklasse vorgeschrieben.

Das liegt daran, dass die ErhShung der
Steinfestigkeitsklasse nicht zwangs-
ISufig eine maSgebliche Erh3hung
der Eigenlast mit sich bringt, um die

Horizontallast aus Erdreich und Ver-

Anmischen des DYnnbettmsrtels

kehrslast besser zu YberbrYcken.

In der Praxis liegt der statisch ma§-
Kelleraugenwandbereich
Gro8e
Fenster- und TYr&ffnungen vermin-

gebende
unterhalb der Terrasse.
dern die notwendige Auflast, so dass
im Einzelfall eine vertikale Ausstei-
fung in der Kellerau§enwand ange-
ordnet werden muss.

Die Aussteifung kann durch Quer-
wSnde oder statisch nachgewiesene
Bauteile wie StahlbetonstYtzen (z.B.
in einer U-Schale) oder durch Wand-
vorlagen erfolgen.

Der Nachweis auf Erddruck darf bei

gemauerten Kellerau§enwSnden aus

PORIT entfallen, wenn

¥ die lichte HShe des Kellermauer-
werks 2,60 m nicht Yberschreitet

¥ die Wand mindestens 24 cm dick
ist

¥ die Kellerdecke als Scheibe wirkt
(Stahlbetondecke)

¥ die Verkehrslast im Einflussbereich
auf der GelSndeoberflSche nicht
grs8er als 5 kN/m2 ist

¥ die GelSndeoberflSche nicht
ansteigt

¥ die AnschYtthdhe nicht gr38er als
Unterkante Kellerdecke ist

Ausrichten der ersten Schicht
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¥ die Wandauflast in halber HShe
der Ansch¥Yttung innerhalb der
Grenzen nach DIN 1053-1 liegt

3.3 Mauerwerk

mit DYnnbettm3rtel

ZeitgemS8es Mauerwerk, welches
den wirtschaftlichen und rationellen
Anforderungen unserer Zeit gerecht
werden soll, besteht aus PORIT Plan-
steinen oder PORIT Planelementen
und wird unter Verwendung von
DYnnbettmsrtel gemS§ DIN 1053-1
erstellt.

DYnnbettmsrtel ist ein Werk-Tro-
ckenmsrtel in Pulverform und wird
gemS§ unserer Msrtelbedarfstabel-
len zusammen mit den PORIT Stei-
nen geliefert. Um Dosierfehler zu ver-
meiden, ist der MSrtel immer nur
sackweise entsprechend den Her-
stellerangaben anzumachen.

Mit einem DYnnbettm3rtelschlitten
oder einer Zahnkelle wird vollflSchig
ein 1 bis 3 mm dYnnes Msrtelbett auf-
gezogen.

DYnnbettmsrtel besitzt ein verbes-
sertes WasserrYckhaltevermsgen, so
dass bei der Verarbeitung die Gefahr
des unplanmS8igen Wasserentzugs

Auftragen von DYnnbettms3rtel



und damit ein &VerbrennenO des M3r-
tels vermindert wird.

Der prozentuale FlSchenanteil der
DYnnbettmsrtelfugen in der Wand ist
S0 gering, dass es zu keiner Vermin-
derung der WSrmedSmmung des
PORIT Mauerwerks kommt.

Durch die Verwendung von DYnn-
bettmsrtel bei zweischaligen Haus-
trennwSnden wird die Entstehung
von SchallbrYcken zwischen den
Schalen aufgrund ausquellenden
MSrtels praktisch ausgeschlossen.
Mit DYnnbettm3rtel wird die maxi-
male TragfShigkeit der Wand er-
reicht. Die Druckspannungen aus
den abzutragenden Lasten werden
bei vollfiSchigem Auftrag des DYnn-
bettm3rtels gleichmS8ig Yber die

LagerflSche verteilt.

3.3.1 Lager- und Sto§fugen-

vermsrtelung

PORIT Plansteine nach DIN V 4165

k3nnen &knirschO ohne Sto§fugen-

vermsrtelung versetzt werden.

Laut DIN 1053-1 dYrfen die so her-

gestellten Sto8fugen eine Breite von

5mm nicht Yberschreiten. Eine Ver-

ms3rtelung der Sto&fugen, ungeach-

tet vorhandener Profilierungen der

Steine, ist auszufYhren

¥ bei Vorgabe im Standsicherheits-
nachweis

¥ bei Forderung nach DIN 4102
Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen

¥ generell bei Stumpfsto8an-
schlYssen

¥ bei der Thermauerung von
FlachstYrzen (Zuggurt)

¥ bei der Erstellung nichttragender
innerer TrennwSnde nach
DIN 4103-1 und Forderung gemS§
Merkblatt DGfM

Weiterhin empfiehlt sich eine kons-
truktive Sto8fugenvermsrtelung dort,

wo profilierte SteinflSchen mit glatten
SteinflSchen zusammensto§en (z.B.
Eckverband, Passsteine). Ziel ist hier
ein optisch dichtes Erscheinungsbild

des Mauerwerks. Die Lagerfugen auf
Fundamenten, Bodenplatten und
Geschossdecken sind mindestens in
MSrtelgruppe lla herzustellen. Quer-
schnittsabdichtungen unterhalb der
ersten Steinschicht werden in einem
MSrtelbett verlegt. In einer weiteren
MSrtelschicht

PORIT Steine gesetzt und planeben

werden dann die
ausgerichtet. Die folgenden Schich-
ten des aufgehenden Mauerwerks
werden mit vollfiSchigem Auftrag von
DYnnbettm3rtel in den Lagerfugen
hergestellt.

3.4 Der Mauerwerksverband

Es muss im Verband gemauert
werden, d.h., die Sto§- und LSngs-
fugen Ybereinander liegender Schich-
ten mYssen versetzt sein (Tber-
bindemas). Das tberbindemag muss
M 0,4 h betragen bzw. M 4,5 cm sein,
h die Steinhdhe ist. Der
gr§8ere Wert ist ma8gebend.

wobei

Die Steine einer Schicht sollen
gleiche HShen haben. An Wanden-
den und unter StYrzen ist eine zu-
sStzliche Lagerfuge in jeder zweiten
Schicht zum LSngen- und H3hen-
ausgleich zulSssig, sofern die Auf-
standsflSche der Steine mindestens
115mm lang ist und die Steine
mindestens gleiche Festigkeit wie

das Ybrige Mauerwerk besitzen.

3.5 Ausgleichsschicht
(Kimmschicht)

Zum Erreichen der geplanten Ge-
schosshshen werden bei der Ver-
wendung von PORIT Planelementen
oder PORIT Plansteinen gegebenen-
falls HShenausgleichssteine einge-
setzt. Sie kSnnen in der obersten
und/oder untersten Schicht verwen-
det werden. Empfehlenswert ist es,
das Mauerwerk mit einem unteren
HShenausgleich, der Kimmschicht,
Zu beginnen.

3.6 Mauern bei Frost

Bei Frost darf Mauerwerk nur unter
besonderen Schutzma8nahmen aus-
gefYhrt werden. Frostschutzmittel

sind nicht zulSssig, gefrorene Bau-

Planelemente mit Passsteinen und Ausgleichsschicht
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Mauerwerk ist vor Regen und Frost zu schYtzen

stoffe dYrfen nicht verwendet wer-
den.

Frisches Mauerwerk ist vor Regen
und Frost zu schYtzen, z.B. durch
Abdecken.

Auf gefrorenem Mauerwerk darf nicht
weitergemauert werden. Der Einsatz
von Salzen zum Auftauen ist nicht
zulSssig. Teile von Mauerwerk, die
durch Frost oder andere EinflYsse
beschSdigt sind, mYssen vor dem
Weiterbau abgetragen werden.

3.7 Abdichtung erdberYhrter

Bauteile (Feuchteschutz)

Feuchtigkeit gelangt auf verschie-

denen Wegen in die Bauteile eines

GebSudes:

¥ bei der Produktion des Wand-
baustoffs

¥ bei der Rohbauerstellung

¥ beim Einbringen des Putzes und
des Estrichs

¥ durch WitterungseinflYsse

¥ durch Bodenfeuchtigkeit und
Grundwasser

¥ durch die Nutzung

Dauerhafte Feuchtigkeit in Bauteilen
fYhrt nicht nur zu Verschlechterung

der  WSrmedSmmung, sondern

au8erdem zu erheblichen Bau-
schSden und zu GesundheitsgefShr-
dungen der Bewohner durch Bildung

von Schimmel und SchwSmmen.

3.7.1 Neubaufeuchte

Die Feuchtigkeit aus der Produktion
der Baustoffe und Herstellung des
GebSudes reduziert sich nach kurzer
Zeit zur Ausgleichsfeuchte. Diese
entspricht in etwa dem Feuchte-
gehalt der Umgebungsluft.

3.7.2 Feuchte durch
WitterungseinflYsse
Mauerwerk aus Porenbeton ist nicht
frostbestSndig im Sinne der DIN
1053 und ist mit einem Witterungs-
schutz zu versehen.

3.7.3 Nutzerverhalten

Bei der Nutzung der GebSude ent-
steht regelmS8ig Feuchtigkeit, die
sich an der OberflSche von Bauteilen
ansammelt und in diese eindringen
kann, wenn nicht fYr eine geregelte
Abfuhr durch Heizen und LYften
gesorgt wird. UnabhSngig vom Bau-
stoff erfolgen 98 % des Luftwechsels
auf diesem Wege.

14

3.7.4 Dampfdiffusion

Die aufgrund von Temperatur- und
Feuchtigkeitsdifferenzen  zwischen
Innen- und Au8enluft eventuell im
Wandinneren auftretenden Tauwas-
sermengen sind bei PORIT Mauer-
werk deutlich geringer als die Was-
seraufnahmefShigkeit des Baustof-
fes. Deshalb ist fYr PORIT WSnde
eine diffusionstechnische Berech-
nung im Allgemeinen nicht erfor-
derlich.

3.7.5 Bodenfeuchtigkeit und

Grundwasser

ErdberYhrte Bauteile mYssen gemS§

DIN 18195 gegen Feuchtigkeit ge-

sch¥Ytzt werden wenn

¥ nur durch die Abdichtung die be-
absichtigte Nutzung der RSume im
GebSudeinneren ermsglicht wird

¥ die Bauteile selbst durch Abdich-
tung vor SchSden geschVtzt
werden mYssen

Die Norm gliedert sich in folgende

Teile:

¥ Teil 1: GrundsStze, Definitionen,
Zuordnung der Abdichtungsarten

¥ Teil 2: Stoffe

¥ Teil 3: Anforderungen an den
Untergrund und Verarbeitung der
Stoffe

¥ Teil 4: Abdichtungen gegen Boden-
feuchte (Kapillarwasser, Haftwas-
ser) und nicht stauendes Sicker-
wasser an Bodenplatten und WSn-
den, Bemessung und AusfYhrung

¥ Teil 5: Abdichtung gegen nicht
drYckendes Wasser auf Decken-
fiSchen und in NassrSumen,
Bemessung und AusfYhrung

¥ Teil 6: Abdichtungen gegen von
au8en drYckendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser,
Bemessung und AusfYhrung



DarYber hinaus gelten weiterhin die

Slteren Normteile:

¥ Teil 7: Abdichtungen gegen von
innen drYckendes Wasser,
Bemessung und AusfYhrung

¥ Teil 8: Abdichtung von
Bewegungsfugen

¥ Teil 9: Durchdringungen,
tbergSnge, AbschlYsse

¥ Teil 10: Schutzschichten und
Schutzma8nahmen

In DIN 18195 fehlen weiterhin die
mineralischen DichtungsschiSmmen,
die als Querschnittsabdichtungen im
Mauerwerksbau angewendet werden
und die Abdichtungen mit FIYssig-
kunststoffen. Zur Planung und Aus-

fYhrung von flexiblen DichtschlSm-
men liegt eine Richtlinie vor.

3.7.5.1 Beanspruchungsarten

Die geringste Wassereinwirkung auf
erdberYhrte Bauteile aus Boden-
feuchtigkeit und nicht stauendem
Sickerwasser liegt nur vor, wenn das
GelSnde Yber dem Bemessungswas-
serstand liegt und der Baugrund b
und auch das VerfYllmaterial des
Arbeitsraumes B aus stark durch-
ISssigem Boden (DIN 18195 gibt einen
DurchiSssigkeitsbeiwert k>1024m/s
an) besteht. Davon kann bei Sand
und Kies ausgegangen werden.
Weiterhin ist von dieser geringen
Wasserbeanspruchung der erdbe-

rYhrten Bauteile auszugehen, wenn
bei wenig durchISssigen Bsden (z.B.
Lehm, Schluff, Ton) durch eine funk-
tionsfShige DrSnung fYr die Ableitung
des sonst msglichen Stauwassers
gesorgt wird. Tabelle 3 enthSlt eine
tbersicht der Beanspruchungsarten

nach DIN 18195 mit Empfehlungen
zur Art der Abdichtung auf Mauer-

werk aus PORIT Porenbeton.

3.7.5.2 Querschnittsabdichtungen

Zum Schutz der aufgehenden Mauer-
werkswSnde gegen aufsteigende
Feuchtigkeit werden waagerechte
Abdichtungen in oder unter den
WSnden (Querschnittsabdichtungen)

erforderlich.

Tabelle 3: Zuordnung der Abdichtungsarten nach DIN 18195 zu Wasserbeanspruchung und Bodenart

Bauteilart Wasserart Einbausituation Art der Art der erfor-
Wasser- derlichen Ab-
einwirkung dichtung nach

ErdberYhrte Kapillarwasser, stark durch- Bodenfeuchte DIN 18195-4

WSnde und Haftwasser,  ISssiger Boden und nicht

Bodenplatten  Sickerwasser k>1024m/s stauendes

oberhalb des

Bemessungs- (siehe
wasserstandes DIN 18130-1) mit DrSnung
. nach DIN 4095
wenig durch-
ISssiger Boden
km10®4m/s
z.B. Ton/Lehm
(siehe
DIN 18130-1)
ohne DrSnung® aufstauendes DIN 18195-6
Sickewasser  (Abschnitt9)
ErdberYhrte Grundwasser, jede Bodenart, GebSudeart drYckendes  DIN 18195-6
WSnde, Hochwasser  und Bauweise Wasser von (Abschnitt 8)
Boden- und au8en

Deckenplatten
unterhalb des
Bemessungs-
wasserstandes

z.B. Sand/Kies

Sickerwasser

Empfohlene Abdichtung auf
Porenbeton

Vertikale Abdichtung: Kunststoff-
modifizierte Bitumendickbeschichtung
oder Bitumendichtungsbahnen
Sockelbereich: ausreichend wasserab-
weisender Au8enputz mit vorher aufge-
brachter flexibler DichtungsschiSmme 2
Waagrechte Querschnittabdichtung:
Bitumendichtungsbahnen oder flexible
DichtungsschiSmme (au8§erhalb DIN
18195, muss gesondert vereinbart
werden).

Vertikale Abdichtung: Kunststoff-
modifizierte Bitumendickbeschichtung v
oder Bitumendichtungsbahnen Sockel-
bereich: ausreichend wasserabweisen-
der Au8enputz mit vorher aufgebrachter
flexibler DichtungsschiSmme 2 Waag-
rechte Querschnittabdichtung: Bitumen-
dichtungsbahnen oder flexible Dich-
tungsschiSmme (auSerhalb DIN 18195,
muss gesondert vereinbart werden).
Alternativ einer Oschwarzen WanneO.

Mit Porenbeton prinzipiell mSglich. Es
wird jedoch die AusfYhrung der WSnde
in Beton in Verbindung mit der Aus-
bildung als Oschwarze WanneO oder in
WU-Beton als Owei§e WanneO (au§er-
halb DIN 18195, muss gesondert ver-
einbart werden) empfohlen.

1 Richtlinie fYr die Planung und AusfYhrung von Abdichtungen erdberYhrter Bauteile mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
2) Richtlinie fYr die Planung und AusfYhrung von Abdichtungen erdberYhrter Bauteile mit flexiblen DichtungsschiISmmen
3) Bis zu GrYndungstiefen von 3 m unter GelSndeoberkane
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Stark durchiSssiger Boden

Wenig durchiSssiger Boden

Nach DIN 18195-4 ist in Mauer-
werkswSnden lediglich nur noch
eine einzige Querschnittsabdich-
tung vorzusehen. In der Regel wird
sie unmittelbar auf der bis zur
Fundamentau8enkante durchlau-
fenden Bodenplatte verlegt.

Die HShenlage ist nicht mehr ge-

normt, wichtig ist nur, dass aufstei-

gende Feuchtigkeit nicht auftreten

kann und die SuSere Wandabdich-
tung sowie B falls vorhanden b die
Fu8bodenabdichtung an die Quer-

schnittsabdichtung herangefYhrt bzw.

mit ihr verklebt werden kann.

dYrfen

keine Gleitschichten darstellen. Es

Querschnittsabdichtungen

sind daher nicht alle bahnenfSrmigen
Abdichtungen nach DIN 18195 ge-
eignet.  Querschnittsabdichtungen

aus SchiSmmen sind in dieser Hin-

sicht eindeutig unproblematisch und
daher bei hSher seitlich belasteten
WSnden grundsStzlich empfehlens-
wert. Die Verwendung solcher
SchiSmmen bedarf der Zustimmung
des Auftraggebers.

Wie bei allen anderen spachtelbaren
Dichtungsstoffen ist die Wirksamkeit
in hSherem Ma§ von der handwerk-
lichen AusfYhrungssorgfalt abhSngig
als bei Dichtungsbahnen.

Zur Reduzierung der Fehlstellenge-
fahr sollte ein mindestens zweilagiger
Auftrag erfolgen und eine Mindest-
dicke von 2 mm eingehalten werden.
Die Verwendung zweifarbiger Ge-

binde erleichtert die Kontrolle!

3.7.5.3 Abdichtung mit kunststoff-
modifizierten Bitumen-
dickbeschichtungen (KMB)

KMB sind kunststoffmodifizierte, ein-
oder zweikomponentige Massen auf
der Basis von Bitumenemulsionen,
die einen Bindemittelgehalt von min-
destens 35M.-% aufweisen mYssen.
Die Materialeigenschaften mYssen
den Anforderungsprofilen von DIN
18195-2 bzw. den
Instituts fYr Bautechnik entsprechen.
PORIT ist als Untergrund fYr KMB
sehr gut geeignet. Unterputze und

Regeln des

egalisierende  Kratzspachtelungen
sind in der Regel nicht erforderlich.
Die allgemeinen Anforderungen an
die UntergrYnde von Abdichtungen
wie Frostfreiheit und OberflSchen-
trockenheit mYssen erfYllt werden.
Fehlistellen mit einer Tiefe grS8er
5mm (z.B. MsSrteltaschen), Fugen
mit einer Breite gr§8er 5mm sowie
AusbrYche sind zu schlie§en. Kanten
mYssen vor dem Auftrag gefast und
Kehlen gerundet werden.

Die KMB ist in mindestens zwei
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ArbeitsgSngen aufzubringen. Der
Auftrag kann beim Lastfall Boden-
feuchtigkeit frisch auf frisch erfolgen
und die Trockenschichtdicke muss
mindestens 3 mm betragen. Die dazu
erforderliche Nass-Schichtdicke ge-
mS§ Herstellerangaben muss einge-
halten werden. Die Hersteller bieten

zur Kontrolle einfache Messlehren an.

3.7.5.4 Abdichtung mit bituminSsen
Dichtungsbahnen

Nach DIN 18195 sind ebenfalls bitu-
minsse Dichtungsbahnen, die Yber-
lappend auf den KellerwSnden auf-
gebracht werden, als vertikale Sperr-
schichten geeignet.

AnschlYsse,  RohrdurchfYhrungen,
GebSudetrennfugen und Hohlkehlen
sind gefShrdete Bereiche; hier sind
die Abdichtungsarbeiten besonders
sorgfSltig durchzufYhren. Die Sperr-
schichten sind grundsStzlich gegen
mechanische BeschSdigungen zu
schYtzen. Dies kann z.B. mittels
Drainplatten oder einer Perimeter-
dSmmung erfolgen.

Anschluss KMB-Abdichtung an
Bodenplattenabsatz




Kellerau§enwand mit KMB-Abdichtung
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4 Bemessung von PORIT Mauerwerk

4.1 Grundlagen

Der Nachweis der Standsicherheit
von Mauerwerk erfolgt wie fYr alle
Wandbaustoffe entweder nach dem
vereinfachten oder nach dem
genauen Bemessungsverfahren der

DIN 1053-1 (Nov. 1996).

Dabei ist zu berYcksichtigen, dass
aus GrYnden des WSrme-, Schall-
oder Brandschutzes hSufig dickere
WSnde verwendet werden mYssen,
als aus statischer Sicht notwendig
sind. Alle horizontalen KrSfte, z.B.
Windlasten oder Lasten aus SchrSg-

Tabelle 4: Grundwerte s der zulSssigen Druckspannungen aus DIN 1053-1

Stein-
festigkeits-
klasse
| 1]
MN/m?2 MN/m?2

2 0,3 0,5
4 0,4 0,7
6 0,5 0,9
8 0,6 1,0
12 0,8 1,2
20 1,0 1,6
28 b 1,8
36 b b
48 b b
60 b b

Grundwerte ssf\"(r Normalmsrtel

MSrtelgruppe

lla 1] llla

MN/m?2 MN/m?2 MN/m?2
0,5% b b
0,8 0,9 b
1,0 1,2 b
1,2 1,4 b
1,6 1,8 1,9
1,9 2,4 3,0
2,3 3,0 35
b 3,5 4,0
b 4,0 4.5
b 4,5 5,0

stellung des GebSudes, mYssen
sicher in den Baugrund abgeleitet
werden.

Auf einen rechnerischen Nachweis
der rSumlichen Steifigkeit darf ver-
zichtet werden, wenn in LSngs- und

Querrichtung des GebSudes ge-

Grundwerte s 8f\"(r

DYnnbett- Leichtmsrtel
ki) LM 21 LM 36
MN/m 2 MN/m?2 MN/m?2

0,6 0,52 0,523
1,1 0,74 0,89
1,5 0,7 0,9
2,0 0,8 1,0
2,2 0,9 1,1
3,2 0,9 1,1
3,7 0,9 1,1
b b b
b b b
b b b

1) Anwendung nur bei Porenbeton-Plansteinen nach DIN V 4165 und bei Kalksand-Plansteinen nach DIN V 106-1. Die Werte gelten fYr Vollsteine.
2) Mauerwerk mit Mauerziegeln nach DIN V 105-1 bis DIN V 105-4 gilt s, = 0,4 MN/m?
3)s,=0,6 MN/m2 bei AugenwSnden mit WandstSrkenM 300 mm. Diese Erhshung gilt jedoch nicht fYr den Fall der Fu§note 2 und nicht fYr den Nachweis

der Auflagerpressung nach DIN 1053-1 Abschnitt 6.9.3.
4) FYr Kalksandsteine nach DIN V 106-1 der Rohdichteklasse M 0,9 und fYr Mauerziegel nach DIN V 105-1 bis DIN V 105-4 gilts, = 0,5 MN/m2,

5) FYr Mauerwerk mit den in Fu§note 4 genannten Mauersteinen gilt Sy =0,7 MN/m2
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nYgend aussteifende WSnde vor-
handen und die Geschossdecken als
steife Scheiben ausgebildet sind
bzw. statisch nachgewiesene, aus-
reichend steife Ringbalken ausge-
fYhrt werden.

Bei der Bemessung nach DIN 1053-1
werden alle EinflYsse, die die Trag-
fShigkeit einer Wand bestimmen,
erfasst:

Grundwert der zulSssigen
Druckspannung ( s)

Bezogen auf die Steinfestigkeits-
klasse und den verwendeten Msrtel
wird der so genannte Grundwert der
zulSssigen Druckspannung Gy er-
mittelt. (Tabelle 4, Seite 18)

Sofern ein Produkt nach aAllgemei-
ner bauaufsichtlichen ZulassungO
vorgesehen wird, sind die Werte der
Zulassung zu entnehmen.

Sicherheitsniveau (k ;)

Der Faktor k; berYcksichtigt die
unterschiedlichen Sicherheitsbei-
werte bei WSnden und &kurzen

wSndenO.

dKurze WSndeO sind Pfeiler oder
WSnde, deren QuerschnittsflSchen

kleiner als 1000 cm? sind. Gemauerte

Querschnitte kleiner als 400 cm?2 sind

als tragende Bauteile unzulSssig. Bei

WSnden und &kurzen WSndenO, die
aus einem oder mehreren un-
getrennten Steinen oder aus ge-
trennten Steinen mit einem Loch-
anteil von weniger als 35 % bestehen
und nicht durch Schlitze oder Aus-
sparungen geschwScht sind, betrSgt

k,=1,0 (sonstist k, = 0,8).

FYr PORIT PorenbetonwSnde gilt
stetsk,=1,0

Knickgefahr (k ,)

Eine Traglastminderung bei Knick-
gefahr berYcksichtigt der Faktor k..
FYr Schlankheiten

h/d m 10 (d = Wanddicke) gilt:
k,=1,0

Die KnickiSnge h, von WSnden ist in
AbhSngigkeit von der lichten Ge-
schosshshe h  unter BerYcksich-
tigung einer Einspannung in den
Decken oder einer drei- oder vier-
seitigen Halterung in Rechnung zu
stellen.

Besonders bei schlanken WSnden
wird durch eine msgliche Redu-
zierung der KnicklSnge eine her-
vorragende TragfShigkeit erreicht.
FYr Schlankheiten

10 < h, /d m 25 (d = Wanddicke) gilt:
k, = (25D h /d)/15

Schlankheiten h,/d>25 sind unzu-
ISssig.

ExzentrizitSt (k )

Der Faktor k, berYcksichtigt die
Traglastminderung durch den De-
ckendrehwinkel bei Endauflagerung
der Decken auf Innen- oder Augen-
wSnden. Bei Decken zwischen den
Geschossen gilt:

k;=1,0

fYr Im 4,20 m (I = DeckenstYtzweite)
Sonst gilt: k; = 1,7D 1/6

fYr4,20m <1m 6,00m

(I = DeckenstYtzweite)

Bei Decken Yber den obersten Ge-
schossen, insbesondere bei Dach-
decken werden rechnerisch klaf-
fende Lagerfugen vorausgesetzt und
es gilt fYr alle DeckenstYtzweiten:
k;=0,5

Wird die Traglastminderung infolge
Deckendrehwinkel durch konstruk-
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tive Ma8nahmen, z.B. Zentrierleis-
ten, vermieden, so gilt unabhSngig
von der DeckenstYtzweite:

k;=1,0

4.2 Bemessung

Die zulSssige Druckspannung des
Mauerwerks (sp) wird unter Be-
rYcksichtigung des  Sicherheits-
niveaus, der Knickgefahr und der
ExzentrizitSt aus dem Grundwert der
zulSssigen Druckspannung sy er-
mittelt.

Nach dem vereinfachten Verfahren
gilt: zul. s, =k x s

fYr WSnde als Zwischenauflager:
k=k, xk,

fYr WSnde als einseitiges
Endauflager:

k =k; xk, oder k; x kg

(der kleinere Wert ist ma8gebend)

Unter Einzellasten, z. B. unter Balken,
UnterzYgen, StYtzen usw., darf eine
gleichmS8ig verteilte Auflagerpres-
sung von 1,3xs, angenommen wer-
den, wenn zusStzlich nachgewiesen
wird, dass die Mauerwerksspannung
in halber Wandhshe den Wert zul. s
nicht Yberschreitet.

FYr den Gebrauchszustand ist auf
der Grundlage einer linearen Span-
nungsverteilung aus der tatsSch-
lichen Belastung unter Ausschluss
von Zugspannungen nachzuweisen,
dass die vorhandene Mauerdruck-
spannung (vorh. sp) kleiner oder
gleich der zulSssigen Mauerdruck-
spannung ist:

vorh. spymzul. s

4.2.1 Vereinfachtes Berechnungs-
verfahren nach DIN 1053-1

FYr die in der Praxis am hSufigsten
vorkommenden Mauerwerksbauten



wurden die Belastungen, Geometrien
und SteifigkeitsverhSltnisse ausge-
wertet. Deshalb brauchen beim ver-
einfachten Verfahren bestimmte Be-
anspruchungen nicht nachgewiesen
zu werden. Sie sind durch konstruk-
tive Regeln und Grenzen berYck-
sichtigt.

4.2.2 Anwendungsgrenzen

Das vereinfachte Berechnungsver-
fahren darf angewendet werden,
wenn die Rahmenbedingungen ge-
mS§ Tabelle 5 eingehalten werden.
Etwa 90 % der WohngebSude lassen
sich so au8erordentlich wirtschaftlich
nachweisen.

Bei zweiachsig gespannten Decken
ist die kYrzere StYtzweite einzu-
setzen. Die Standsicherheit einzelner
Bauteile kann nach dem genaueren
Verfahren nachgewiesen werden. FYr
einen qualitativen TragfShigkeitsver-
gleich reicht es aus, die Grundwerte
der zulSssigen Druckspannung der
infrage kommenden Wandbaustoffe
Zu bestimmen.

4.2.3 Beispiel Mehrfamilienhaus

Das vorliegende Mehrfamilienhaus
besteht aus 7 Wohngeschossen.

Die lichte Geschossh3he betrSgt
h,=2,625m.

Die Stahlbetondecken sind 18cm
dick gewShlt worden. Der Decken-
aufbau setzt sich aus TrittschalldSm-
mung und 5 cm Estrich zusammen.
Neben dem 4,30 m breiten Wohn-
zimmer befindet sich eine 3,00 m
breite KYche.

Daran schlie§t ein 5,30m breites
Deckenfeld an, welches zusStzlich
mit einem Trennwandzuschlag von
0,75 kN/m2, zur BerYcksichtigung

Tabelle 5: Voraussetzungen fYr die Anwendung des vereinfachten

Bemessungsverfahrens nach DIN 1053-1.

Bauteil Wanddicke
d
[mm]
M 115
1
InnenwSnde I 240
2 M 240
3 einschalige M 175D
AuSenwSnde | 240
4 M 240
E Tragschalen M 1152
zweischaliger | 1752
Au8enwSnde und
6 zweischalige M 175
HaustrennwSnde | 240
7 M 240

1 Bei eingeschossigen Garagen und vergleichbaren
Bauwerken, die nicht zum dauernden Aufenthalt
von Menschen vorgesehen sind, ist auch
dl 175mm (aber dM 115 mm) zulSssig.

nicht tragender innerer TrennwSnde,

belastet ist.
Die WandstSrke der Aussenwand
betrSgt 30cm, die Innenwand

zwischen Wohnen und Kochen hat
eine StSrke von 17,5¢cm.
AugenwSnde und Innenwand beste-
hen aus PORIT Porenbeton.

tber die
wurde fYr die Au§enwand eine maxi-

statische Berechnung
male Auflagerkraft von 14,66 kN/m
und fyr
dYnne Innenwand eine Auflagerkraft
von 30,29 kN/m ermittelt.

die betrachtete 17,5cm
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Voraussetzungen  Verkehrslast
lichte Wandhshe
h p
[m [kN/m 2]
m 2,75
b
m5
m 2,75
m l1l2ad
m 33
m 2,75
m5
m124ad

2) Geschossanzahl maximal zwei Vollgeschosse
zuzYglich ausgebautes Dachgeschoss;
aussteifende QuerwSnde im Abstandm 4.5m bzw.
Randabstand von einer ...ffnungm 2,0 m.

3) Einschliesslich ZuschlSge fYr nicht tragende innere
TrennwSnde.



4.2.3.1 Standsicherheitsnachweis Grundriss Wohnung (Ma8e in cm)
der Au§enwand ] ’ ) ,

Im Erdgeschoss soll PORIT Poren- = 0 o 7 -
beton PPW 2-0,4 gemS$§ DIN V 4165 | —
eingesetzt werden. T |
d =30 cm; DeckenstYtzweite |= 4,50 m
Grundwert der zulSssigen Druck- . K_ /‘
spannung fYr Steinfestigkeitsklasse & .
(SFK) 2 fYr Mauerwerk mit DYnn- . Preilor / Sehlafon und Badesimmer
bettm3rtel s, =0,6 N/mm? © & Women in frefer Einteilung
k, =1,0 (Wand) N Kochen a
k, =(25b 2,625/0,3)/15=1,0 AT T T a233. || - T I A
ky=1,7 D 4,5/6 = 0,95 azga o
g: Ags;gnwgnd |

zul.sp=kxs;=0,95x0,6 gg 430 1*7*5 300 1*742 530 i:
zul. s = 0,57 N/mm?2
Lastannahmen: Schnitt A-A Mehrfamilienhaus  (Ma8e in cm)
Eigengewicht Massivdecke: Aussenwand PPW 2-0.40
0,18 m x 25 kN/m3 = 4,50 kN/m2 =¥ Wohnen Kochen Schlafen/Badezimmer Treppe
Estrich, Putz, Belag und DSmmung = 1,50 kN/m?2 & _ 6.0G
stSndige Last: g = 6,00 kN/m?2 ol [PPwz-o40 PP 08
Verkehrslast: p, = 1,50 kN/m?2 & | Pller o inenvand >08
Trennwandzuschlag p, (fYr leichte WSnde, & _ 4,06
Gewicht max. 100 kg/m 2) = 0,75 kN/m2 ol |pew 2-040 FP4060
Wandgewicht PPW 2-0,40 : = 5,00 kN/m?3 ]

PPW 4-0,50 ; = 6,00 kKN/m? 8 s e >.00

PP 4-0,60 : = 7,00 kN/m3 2

PP 6-0,70 : = 8,00 kN/m3 % . 2.0G
beidseitig Putz: = 0,20 kN/m oL |[enso PPt
Belastung der Aug8enwand im Erdgeschoss: & 106
aus 7 Decken: 14,66x7,0 = 102,62 kN/m NI a0
aus Mauerwerk: 6,5 Geschosse: i
0,3x (5,0 +0,2) x 2,625x6,5 = 26,62 kN/m 8 |l N EG
Normalkraft in Wandmitte im EG = 129,24 kN/m gt HEED iR
vorh. sy = 0,12924/0,3 = 0,431 N/mm? fussenuand PRE=040

Keller nicht dargestellt

vorh. s, = 0,431 N/mm2< zul. s ; = 0,57 N/mm?

Damit ist die hoch belastete Aug§enwand aus PORIT Porenbeton PPW 2-0,4-DIN V 4165 im Erdgeschoss in den
Abmessungen nachgewiesen.
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4.2.3.2 Standsicherheitsnachweis fYr Pfeiler der Au§enwand (d = 30 cm)

Im Bereich der vorbeschriebenen Au8enwand befindet sich zwischen jeweils 1,25m breiten Fenstern ein 50cm breiter

Pfeiler aus Mauerwerk. DeckenstYtzweite | = 4,50 m; Lastbereich aus Decken | =1,75m

Nachweis Pfeiler unter oberster Decke
PORIT Porenbeton PPW 2D0,4

Sy = 0,6N/mm?2

k, =10

k, =10

ks = 0,5 (oberstes Geschoss)

zul. s =k, xs,xk;=1,0x0,6x0,5
zul. s, =0,30N/mm?2

vorh. s =0,18 N/mm 2 < zul. s, = 0,30 N/mm 2

Nachweis Pfeiler 4. OG
PORIT Porenbeton PPW 2D0,4

Sy = 0,6N/mm2
k, =10
k, =10

ks = 1,7D4,5/6=0,95
zul. s =k, Xxs;xk;=1,0x0,6x0,95
zul. s =0,57N/mm?

vorh. s;; = 0,55 N/mm 2 < zul. s;; = 0,57 N/mm 2

Nachweis Pfeiler 2. OG

PORIT Porenbeton PPW 4D0,5

Sy = 1,0N/mm2 (Zulassung DIBt)
k, =1,0

k, =10

ks = 1,7D4,5/6=0,95

zul. sy =k; xs;xk;=1,0x1,0x0,95
zul. s, =0,95N/mm?2

vorh. s =0,92 N/mm 2 < zul. s = 0,95 N/mm 2

Nachweis Pfeiler EG
PORIT Porenbeton PP 6D0,7

Sy = 15N/mm2

k, =10

k, =10

ks = 1,7D4,5/6=0,95

zul. sy =k; Xxs;xk;=1,0x1,5x0,95
zul. s =1,42N/mm?

vorh. s =1,30 N'mm 2 < zul. sy = 1,42 N/mm 2

Belastung Pfeiler unter oberster Decke

aus Decke 14,66x1,75 = 25,66 kN
aus Mauerwerk 0,5x2,625x0,3x0,5x5,2 = 1,02 kN
= 26,68 kN

vorh. s, = 0,02668/(0,3x0,5) = 0,18 N/mm?2

Damit ist der Nachweis unter der obersten Decke erbracht.

Belastung Pfeiler 4. OG

aus 3 Decken 3x14,66x1,75 = 76,97 kN
aus Mauerwerk 2,5 Geschosse
2,5x2,625x0,3x0,5x5,2 = 5,12 kN
= 82,09 kN
vorh. s, = 0,08209/(0,3x0,5) = 0,55 N/mm?2

Damit ist der Pfeiler aus PORIT Porenbeton PPW 2-0,4-

DIN V 4165 im 4. OG in den Abmessungen nachgewiesen.

Belastung Pfeiler 2. OG

aus 5 Decken 5x14,66x1,75 = 128,28 kN
aus Mauerwerk PPW 2 in 3 Geschossen
3x2,625x0,3x0,5x5,2 = 6,14 kN
aus Mauerwerk PPW 4 in 1,5 Geschossen
1,5x2,625x0,3x0,5x6,2 = 3,66 kN
= 138,08 kN
vorh. s, = 0,1381/(0,3x0,5) = 0,92 N/mm?2

Damit ist der Pfeiler aus PORIT Porenbeton PPW 4-0,5-

Zulassung DIBt im 2. OG in den Abmessungen nhachgewiesen.

Belastung Pfeiler EG

aus 7 Decken 7x14,66x1,75 = 179,59 kN
aus Mauerwerk PPW 2 in 3 Geschossen
3x2,625x0,3x0,5x5,2 = 6,14 kN
aus Mauerwerk PPW 4 in 2 Geschossen
2x2,625x0,3x0,5%x6,2 = 4,88 kN
aus Mauerwerk PP 6 in 1,5 Geschossen
1,5x2,625x0,3x0,5x8,2 = 4,84 kN
= 195,45kN

vorh. s, = 0,1955/(0,3x0,5)

1,30 N/mm?2

Damit ist der Pfeiler aus PORIT Porenbeton PP 6-0,7-
DIN V 4165 im EG in den Abmessungen nachgewiesen.
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4.2.3.3 Standsicherheitsnachweis der Innenwand

Die Innenwand der Wohnung des Mehrfamilienhauses wird als Zwischenauflager aus der aufgelagerten Decke belastet.

Die statische Berechnung der Decken ergab eine Auflagerlast von 30,29 kN/m.

d = 17,5 cm; DeckenstYtzweite | = 4,50 m

Nachweis Innenwand 2. OG

PORIT Porenbeton PP 4D0,6
0 1,1N/mm?2
k, =10
(25 b 2,625x0,75/0,175)/15=0,92
k, =1,0
zul. sy =k; xs,xk,=1,0x1,1x0,92
zul. s =1,01N/mm?

2]
1

=
N
1

vorh. s;; = 0,95 N/mm 2 < zul. s;; = 1,01 N/mm 2

Nachweis Innenwand EG

PORIT Porenbeton PP 6D0,7

Sy = 15N/mm2

k, =10

k, = (25B2,625x0,75/0,175)/15=0,92
ks =10

zul. sp =k; xsyxk;=1,0x1,5x0,92
zul. s =1,37N/mm?2

vorh. s =1,34 N'/mm 2 < zul. sy = 1,37 N/mm 2

Belastung Innenwand 2. OG

aus 5 Decken 5x30,29 = 151,45kN
aus Mauerwerk PPW 4 in 4,5 Geschossen
4,5x2,625x0,175x7,2 = 14,88 kN
= 166,33 kN
vorh. s;; =0,1663/0,175 = 0,95 N/mm?2

Damit ist die Innenwand aus PORIT Porenbeton PP 4-0,6-
DIN V 4165 im 2. OG in den Abmessungen nachgewiesen.

Belastung Innenwand EG

aus 7 Decken 7x 30,29 = 212,03 kN
aus Mauerwerk PP 4 in 5 Geschossen
5x2,625x0,175x7,2 = 16,54 kN
aus Mauerwerk PP 6 in 1,5 Geschossen
1,5x2,625x0,175x8,2 = 5,65 kN
= 234,22 kN
vorh. s, = 0,2342/0,175 = 1,34 N/mm?2

Damit ist die hoch belastete Innenwand aus PORIT Porenbeton
PP 6-0,7-DIN V 4165 im EG in den Abmessungen nachgewiesen.
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4.3. Verformungskennwerte

Aus starren Verbindungen von Bau-
stoffen unterschiedlichen Verfor-
mungsverhaltens kSnnen erhebliche
ZwSngungen infolge von Schwinden,
Kriechen und TemperaturSnderun-
gen entstehen. Dadurch ausgelSste

Spannungsumlagerungen kSnnen zu

Tabelle 6: Verformungskennwerte fYr Kriechen, Schwinden, TemperaturSnderung
sowie ElastizitStsmodul nach DIN 1053-1

SchSden im Mauerwerk fYhren, was
auch bei unterschiedlichen Setzun-
gen gilt.

Mit konstruktiven Ma8nahmen ist
sicherzustellen, dass diese Einwir-
kungen die Standsicherheit und die
GebrauchsfShigkeit der baulichen
Anlage nicht unzulSssig beeintrSch-

tigen. Wie aus den Werten der
Tabelle 6 zu ersehen ist, gilt nach wie
vor die alte &FaustregelO, die besagt,
dass Mauerwerk der gleichen Farbe
gut zusammenpasst. In unserem Fall
sind das die Produkte PORIT und
Kalksandstein .

Mauersteinart Endwert der Feuchte- Endkriechzahl WSrmedehnungs- ElastizitStsmodul

dehnung (Schwinden, koeffizient

chemisches Quellen) Y

b w2 ar E®
Rechenwert Wertebereich Rechenwert Wertebereich Rechenwert Wertebereich Rechenwert Wertebereich
mm/m b 108/K MN/m 2

Mauerziegel 0 +0,3 bis -0,2 1,0 0,5 bis 1,5 6 5 bis 7 3500 ¥ Sg 3000 bis 4000 ¥ Sg
Kalksandsteine 4 -0,2 -0,1 bis -0,3 15 1,0 bis 2,0 8 7 bis 9 3000 ¥ Sg 2500 bis 4000 ¥Sg
Leichtbetonsteine -0,4 -0,2 bis -0,5 2,0 1,5 bis 2,5 10/ 89 8 bis 12 5000 ¥ 58 4000 bis 5500 ¥ 58
Betonsteine -0,2 -0,1 bis -0,3 1,0 b 10 8 bis 12 7500 ¥ Sg 6500 bis 8500 ¥ Sg
Porenbetonsteine -0,2 +0,1 bis -0,3 15 1,0 bis 2,5 8 7 bis 9 2500 ¥ Sg 2000 his 3000 ¥ Sg

D VerkYrzung (Schwinden): Vorzeichen minus; VerlSngemg (chemisches Quellen): Vorzeichen plus 2w 5 «
« 5s /IE I E Sekantenmodul aus Gesamtdehnung bei etwa 1/3 der Mauerwerksdruckfestigkeit; s

K /el “ Endkriechdehnung;
Grundwert der Druckspannung fYr

Mauerwerk nach Tabelle 1. 4 Gilt auch fYr HYttensteine 9 FYr Leichtbeton mit Yberwiegend BIShn als Zuschlag
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5 Bauphysik

Berechnung des Energiebedarfs

ot
Qs

Qr

Qy

cha "

Qﬁ

[“TJ&@ Bilanzgrenze-Raum
Nutzenergie
(Raumgrenze)

\

Verteilung Speicherung Erzeugung

\_ Thergabe : :

Qq

QS Qg

I/|<7
PrimSr-
y Energie
| Endenergie
(GebSudegrenze)

ZeitgemS8e GebSude sind nicht nur
nach den exakten Anforderungen
statischer und konstruktiver Regeln
des Mauerwerkbaus zu dimensionie-
ren, sondern haben fYr eine gesunde
Nutzung vielfSltige bauphysikalische
Kriterien zu erfYllen. Hierzu gehsren
die
Feuchte-, Brand- und Schallschutz.

Vorschriften zum WSrme-,
Diese Kriterien sollen fYr die Nutzer
gesunden und hohen Wohnkomfort
bei
Energieeinsatz gewShrleisten.

gleichzeitig  wirtschaftlichem

5.1 WSrmeschutz

Grundlagen fYr wSrmetechnische
Berechnungen sind die DIN 4108 und
die Energieeinsparverordnung (EnEV).
Die EnEV ist am 1.Februar 2002 in
Kraft getreten. Diese Verordnung
wurde zum Zweck der Schonung der
Ressourcen und zur Entlastung der

Umwelt von Schadstoffen, die bei

der Verbrennung fossiler EnergietrS-
ger entstehen, eingefYhrt.

Dazu legt die EnEV den maximal zu-
ISssigen Jahres-PrimSrenergiebedarf
von GebSuden entsprechend ihrer
Nutzung fest.

Das GebSude wird energetisch in
seiner Gesamtheit betrachtet (Ener-
giebilanz-Verfahren). Der zu ermit-
telnde HeizwSrmebedarf setzt sich
aus den TransmissionswSrmever-
lusten aller wSrmetauschenden Bau-
teilflSchen und den LYftungsverlusten
b reduziert um die internen und so-
laren WSrmegewinne B zusammen.
Der
entweder auf das beheizte Bau-

Jahres-HeizwSrmebedarf wird

werksvolumen oder auf die Ge-
bSudenutzflSche bezogen. Er darf
einen Maximal-Wert, der vom Ver-
hSitnis GebSudehYlifiSche zu Ge-
bSudevolumen abhSngt (A/V-Ver-
hSltnis), nicht Yberschreiten.
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FYr Wandbaustoffe und WSrme-
dSmmstoffe sind die Rechenwerte
der WSrmeleitfShigkeit in DIN 4108-4
angegeben. FYr PORIT wurden auf-
grund der besonderen Herstellungs-
rezepturen in allen Rohdichten nied-
rigere WSrmeleitfShigkeiten nachge-
wiesen. (Tabelle 7, Seite 26)

Aus der Berechnungsvorschrift der
EnEV resultiert, dass YbermS8ige
TransmissionswSrmeverluste der
Wand oder des Fensters nur schwer
und Su8erst unwirtschaftlich mit

stSrkeren DSmmungen in den
anderen FISchen bzw. durch eine
hochwertige Anlagentechnik (Brenn-
wertkessel) kompensiert werden
kSnnen. Die Ergebnisse des rech-
nerischen Nachweises werden in
einem WSrmebedarfsausweis zu-
sammengestellt. Da er die wich-
tigsten energiebezogenen Merkmale

eines GebSudes beschreibt, k§nnen




Tabelle 7: WSrmetechnische Kennwerte PORIT

WSrmeschutz nach DIN 4108

u-Wert [W/m 2K] bei einer Wanddicke von [cm]

7,5 10 11,5 15 17,5

b b b b 0,45
0,94 0,76 0,68 0,55 0,49
1,00 0,82 0,73 0,59 0,54
1,06 0,87 0,78 0,64 0,58
1,12 0,92 0,83 0,68 0,62
1,17 0,97 0,88 0,72 0,66
1,22 1,02 0,92 0,76 0,69
1,27 1,06 0,97 0,80 0,73
1,48 1,26 1,16 0,97 0,90

20 24 30 36,5
0,40 0,34 0,28 0,23
0,44 0,37 0,31 0,25
0,48 0,41 0,33 0,28
0,52 0,44 0,36 0,30
0,55 0,47 0,39 0,32
0,59 0,50 0,41 0,35
0,62 0,53 0,44 0,37
0,66 0,56 0,47 0,39
0,82 0,71 0,59 0,50

Rohdichte- I+

klasse WimK 5

0,35 0,09 b
0,35/0,40 0,10 1,22
0,40 0,11 1,30
0,45 0,12 1,36
0,50/0,55 0,13 1,42
0,50/0,55 0,14 1,48
0,55 0,15 1,54
0,60 0,16 1,59
0,70 0,21 1,80
bisd =15cm: beidseitig 10 mm Gipsputz

abd=175cm:

sich Bauherren, KSufer und Mieter an
den energetischen Kennwerten orien-
tieren.

Die Anforderungen der EnEV stellen
bereits Niedrigenergiehausstandard
dar. Sie kSnnen mit PORIT in wirt-
schaftlichen Wanddicken mit ein-
schaligen oder zweischaligen Au8en-
wandkonstruktionen erfYllt werden.
Durch die hervorragende WSrme-
dSmmung von PORIT kann bei
zweischaligem  Au8enwandaufbau
der Niedrigenergiehausstandard mit
bis zu 6 cm weniger DSmmstoffdicke
gegenYber anderen Wandbaustoffen
erreicht werden.

Nach der Mauerwerksnorm
DIN1053-1 ist der Schalenabstand
auf 15cm begrenzt worden, so dass
bei Verwendung von PORIT als Hin-
termauerwerk genug Platz fYr eine
bauphysikalisch empfohlene Luft-
schicht bleibt.

5.2 Brandschutz

Die folgenden AusfYhrungen k3nnen
nur einen tberblick zu den brand-
schutztechnischen Grundlagen und
Anforderungen geben. Weitere Details
und den

sind der Fachliteratur

jeweiligen Vorschriften zu entnehmen.

innen 10 mm Gipsputz, au§en 15mm Leichtputz

Die Brandschutzanforderungen an
MauerwerkswSnde werden in den
Landesbauordnungen definiert und
durch Verordnungen, Richtlinien und
Verwaltungsvorschriften ergSnzt bzw.
spezifiziert.

Die Norm DIN 4102 enthSlt die
Grundlagen fYr die Definition der
bauaufsichtlichen Begriffe hinsicht-
lich Brandschutz sowie die sich
daraus ergebenen Anforderungen.
Die DIN 4102 setzt sich aus 17 Teilen
(Teile 1 bis 9 und 11 bis 18) zusam-
men und ist im Wesentlichen eine
PrYfnorm. Hiervon ausgenommen ist
DIN 4102-4, die genormte und
klassifizierte Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile zusammenfasst und
ms3gliche Anwendungen in brand-
schutztechnischer Hinsicht darstellt.
Ziel der Brandschutzanforderungen
ist es, der Entstehung und Aus-
breitung von BrSnden vorzubeugen
und im Brandfall Rettungsmsglich-
keiten zu gewShrleisten.

JShrlich sind Milliardenverluste durch
BrSnde im GebSudebestand zu ver-
Mit PORIT Porenbeton
sind brandschutztechnische Forde-

zeichnen.

rungen fYr Neubauten oder bauliche

VerSnderungen bestehender Ge-
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bSude leicht und kostengYnstig zu
realisieren.

So erfYllen bereits einschalige Wand-
konstruktionen aus PORIT Porenbe-
ton ab 24 cm Dicke die Anforderun-
gen fYr BrandwSnde nach DIN 4102.
In der Tabelle 8 (Seite 27) sind die
Kennwerte von PORIT Wandkons-
truktionen zusammengefasst.



Stand 08/2005

Tabelle 8: Brandschutz PORIT Porenbeton nach DIN 4102-4/A1:2004-11 bei Verwendung von DYnnbettms3rtel

nichttragende raumabschlie§ende WSnde
(1-seitige Brandbeanspruchung) aus
Porenbetonsteinen nach DIN V 4165
(Plansteine und Planelementeb)
Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-
Planbauplatten nach DIN 4166

tragende, raumabschlie§ende WSnde (1-seitige
Brandbeanspruchnung) aus Porenbetonsteinen
nach DIN V 4165 (Plansteine und Planelementé),
RDK?3 0,4 unter Verwendung von
Ausnutzungsfaktor a, = 0,2

Ausnutzungsfaktor a, = 0,6

Ausnutzungsfaktor a, = 1,0

tragende, nichtraumabschlie§ende WSnde
(mehrseitige Brandbeanspruchung) aus Poren-
betonsteinen nach DIN V 4165 (Plansteine und
Planelementeb), RDK?3 0,4 unter Verwendung von
Ausnutzungsfaktor a, = 0,2

Ausnutzungsfaktor a, = 0,6

Ausnutzungsfaktor a, = 1,0

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlie§ende Mindest-
Wandabschnitte (mehrseitige Brandbean- dicke d
spruchung) aus Porenbetonsteinen nach in mm

DIN V 4165 (Plansteine und Planelementeb),

RDK?3 0,4 unter Verwendung von

Ausnutzungsfaktor a, = 0,6 175
200
240
300
365

Ausnutzungsfaktor a, = 1,0 175
200
240
300
365

1- und 2-schalige BrandwSnde (1-seitige Brandbeanspruchung) nach DIN 4102 bei Verwendung von DYnnbettm3rtel

Porenbeton-Plansteine nach DIN V 4165 der
Rohdichteklasse 3 0,55

Rohdichteklasse 3 0,553

Rohdichteklasse 3 0,404

Rohdichteklasse 3 0,40 ©

Planelemente der
Rohdichteklasse 3 0,55
Rohdichteklasse 3 0,45

Mindestwanddicken d in mm fYr die Feuerwiderstandsklasse-Berechnung

F 30-A

75
(50)

115 (115)
115 (115)
115 (115)

115 (115)
150 (115)
175 (150)

365
240
240
240
175

490
365
300
240
240

F 60-A

75
(75)

115 (115)
115 (115)
150 (115)

150 (115)
175 (150)
175 (150)

365
365
240
240
175

490
490
365
300
240

zulSssige Schlankheit

Bemessung

nach DIN 1053-18

nach allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung

F 90-A

100
(75)

115 (115)
150 (115)
175 (150)

150 (115)
175 (150)
240 (175)

490
365
300
240
240

15))
B
615
490
365

F 120-A

115
(75)

115 (115)
150 (150)
175 (175)

150 (115)
175 (150)
300 (240)

490
490
365
300
240

®
®
730
490
490

1-schaliger
AusfYhrung

300
240
300
240

2403 9

300

F 180-A

150
(115)

150 (115)
175 (175)
200 (200)

175 (115)
240 (175)
300 (240)

615
615
615
490
365

®
®
730
615
615

Mindestdicke d in mm bei
2-schaliger 7
AusfYhrung

2x240
2x175
2x240
2x175

2x175%) %)
2x240

Die Klammer-Werte gelten fYr WSnde mit beidseitigem Putz nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10 (PIV nach DINV 18550, Teil 2 oder

Leichtputz nach DINV 18550, Teil 4
1) Bemessung nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung

2) Die Mindestbreite ist b > 1,0 m; Bemessung bei AugenwSnden daher als raumabschlie§ende Wand, sonst als nichtraumabschlie§ende Wand

3) Vermsrtelung der Sto§- und Lagerfugen
4) ohne Sto§fugenvermsrtelung

5) mit aufliegender Geschossdecke mit mindestens F90 als konstruktive obere Halterung

6) glatte, vermsrtelte Sto§fuge

7) hinsichtlich des Abstandes der beiden Schalen bestehen keine Anforderungen

8) ExzentrizitSt em d/3
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5.3 Schallschutz

FYr die Gesundheit und das Wohl-
befinden des Menschen ist ein aus-
reichender LSrmschutz erforderlich.
Die Schallschutznorm (DIN 4109) legt
die Anforderungen an den Schall-
schutz mit dem Ziel fest, Menschen
in AufenthaltsrSumen vor unzumut-
barer LSrmbelSstigung zu sch¥Ytzen.
Aufgrund dieser festgelegten An-
forderungen kann nicht erwartet
werden, dass GerSusche von au§en
oder aus benachbarten RSumen
nicht mehr wahrgenommen werden.
Es ergibt sich insbesondere die
Notwendigkeit gegenseitiger RYck-
sichtnahme durch Vermeidung un-
nstigen LSrms.

Die Schallschutzanforderung an die
Au8enwand wird anhand des vor-
handenen LSrmpegels bestimmt.
Je nach LSrmpegelbereich, Fenster-
fiSchenanteil und SchalldSmm-Ma§
der Fenster sind fYr AuSenwSnde
SchalldSmm-Mage zwischen 30 und
50 dB gefordert. WSnde aus PORIT
erhalten nach der DIN 4109 einen
Bonus von 2 dB gegenYber gleich-
schweren WSnden aus anderen
Baustoffen und erreichen damit in

Rohdichteklasse

AbhSngigkeit vom FensterflSchen-
anteil und den schalltechnischen
Eigenschaften der Fenster Schall-
dSmm-Werte von 40 bis 48 dB.

Damit k3nnen alle Yblichen Schall-
schutzanforderungen fYr Au§enwSn-
de im Wohnungsbau erfYlit werden.
HaustrennwSnde mYssen die hdchs-

Schallschutz  nach DIN 4109

ten Schallschutzanforderungen er-
fYllen. Die Mindestanforderung nach
DIN 4109 von 57 dB kann mit PORIT
mit einer zweischaligen Wandkons-
truktion 2x17,5cm, RDK 0,6 und
einem Schalenabstand (Luftschicht
mit/ohne DSmmplatten) von 40 mm
wirtschaftlich erreicht werden.

10 11,5
0,35 30 31
0,40 31 32
0,45 32 33
0,50 33 34
0,55 34 35
0,60 35 36
0,70 36 38

RQindBY23
15 17,5 20
33 37 38
35 38 39
36 39 40
37 40 41
38 41 42
39 42 43
40 43 44

24 30 36,5
39 41 43
40 42 44
41 43 45
43 45 46
43 46 a7
44 46 48
46 48 48

HWerte RQunter BerYcksichtigung des CPorenbeton-BonusE (+2 @) fYr WSnde mit einer fiSchenbezogenen Masse 250 kg/m2 und
Steinrohdichten m 0,8 kg/dm3.

2)Bei flankierenden Bauteilen mit einer mittleren fliSchenbezogenen Masse von 300 kg/m2. Bei flankierenden Bauteilen mit einer von 300 kg/m?

abweichenden mittleren fiSchenbezogenen Masse sind die Korrekturwerte von Tabelle 13, Beiblatt 1 zu DIN 4109 in Ansatz zu bringen.
3Wanddicke , 175 mm: beidseitiger Innenputz: 2 x 10 kg/m2; Wanddicke M 175 mm: Innenputz 10 kg/m2und Au8enputz 15 kg/m2.



6 Putze und OberflSchengestaltung

Putze Ybernehmen wichtige bau-
physikalische Aufgaben. Sie schYt-
zen das Bauwerk vor Witterungs-
einflYssen ebenso wie vor mechani-
scher BeschSdigung. DarYber hinaus
sind sie ein Mittel zur dekorativen
OberflSchengestaltung. Die minera-
lischen Werk-Trockenputze sind in
ihrer Zusammensetzung und in ihren
Eigenschaften optimal auf Porenbe-
ton abgestimmt. Wie diese sind sie
diffusionsoffen. Die Herstellung von
Werk-Trockenputzen unterliegt einer
werkseigenen Produktionskontrolle
und einer unabhSngigen FremdYber-
wachung.

So ist die Einhaltung aller Eigen-
schaftswerte  gewShrleistet.  Aus
diesen GrYnden werden Werk-Tro-
ckenputze von den Porenbeton-Her-
stellern als PutzmS&rtel besonders
empfohlen.

PORIT-Mauerwerk im Au8en- und
Innenbereich erfYllt die Normfor-
derungen an den Putzgrund. Die
Steinformate aller Rohdichteklassen
sind ma8genau und weisen plan-
ebene FISchen auf, die ein exaktes
Vermauern in der Wand mSglich
machen. Daher sind nur geringe
Putzdicken erforderlich.

6.1 Au8enputz
Nach der
1053-1 mYssen AuSenwSnde aus

Mauerwerksnorm DIN

nicht frostbestSndigen Steinen einen
durch
andere Ma8nahmen, z.B. Verblend-

Au8enputz erhalten oder
schalen oder das Anbringen von
Vorhangfassaden, vor Witterungsein-
flYssen geschYtzt werden. Bei Poren-
betonwSnden mit ihrer sehr guten
WSrmedSmmung kann es infolge
starker Sonneneinstrahlung zu ther-
mischen Spannungen im WSrme-

dSmmputz kommen. Die auf Poren-
beton zu verarbeitenden Putze mYs-
sen in ihren Eigenschaften darauf
abgestimmt sein. Die Norm weist
auch ausdrYcklich darauf hin, dass
dunkle PutzoberflSchen thermisch
deutlich stSrker als helle Putze be-
ansprucht werden. Dies sollte bei der
PutzoberflSchen
BerYcksichtigung finden.

Farbauswahl fYr

6.1.1 Anforderungen an

Au8enputze

Ein Au8enputz muss dampfdurch-
ISssig, gut haftend, dehnfShig, was-
serabweisend und witterungsbe-
stSndig sein.

Untersuchungen und praktische Er-
fahrungen zeigen, dass Au8enputze,
die diese Anforderungen erfYllen
sollen, folgende Eigenschaften haben
mYssen:
Wasseraufnahmekoeffizient:

w m 0,5 kg/(m2x ho5)
DiffusionsSquivalente  Luftschicht-
dicke:

Sy-Wert m 2,00 m

Mit Leichtputzen und Faserleicht-
putzen kSnnen diese Forderungen
besonders gut erfYlit werden.

6.1.2 AuftragsstSrke

Vor dem Auftragen des Putzes ist der
Putzgrund von Staub, Schmutz und
losen Teilen zu reinigen. Die mittlere
Dicke des Au8enputzes muss nach
der Norm 20 mm betragen (zulSssige
Mindestdicke 15 mm). Einlagige Putze
aus Werkmsrteln sollen eine mittlere
Dicke von 15 mm besitzen (zulSssige
Mindestdicke 10 mm).

Au8enputze sollten bei mS3glichst
ruhigem, nicht zu hei8em Wetter
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aufgetragen werden. Gegebenenfalls
sind die PutzflSchen vor ungYnstigen
WitterungseinflYssen  durch  Ab-

hSngen zu sch¥tzen.

6.1.3 WSrmedSmmputz

Ein Aufbringen von WSrmdSmm-
Putzsystemen auf Porenbeton-
UntergrYnden ist im Allgemeinen
nicht notwendig, beeinflusst das
WSrmedSmmverhalten des Mauer-

werkes allerdings positiv.

6.2 Innenputz

Ein Innenputz hat wie der Au8enputz
verschiedene Aufgaben zu erfYllen.
Die Wand soll eine ebene und flucht-
gerechte FISche ergeben und als
TrSger von Anstrichen, Tapeten oder
Shnlichem dienen. Wichtig sind die
klimaregulierenden  Eigenschaften.
Durch die FShigkeit, Feuchtigkeit auf-
nehmen und wieder abgeben zu
kS8nnen, kann das Raumklima ent-
scheidend positiv beeinflusst werden.

Die Norm DIN V 18550 unterscheidet:

¥ Innenputz fYr RSume Yblicher Luft-
feuchte einschlie8lich hSuslicher
KYchen und BSder

¥ Innenputz fYr FeuchtrSume

Au8enputz



6.2.1 AuftragsstSrke

In der Norm ist festgelegt, dass die
mittlere Innenputzdicke bei traditio-

neller AusfYhrung 15 mm betrSgt (zu-
ISssige Mindestdicke 10 mm).

Bei einlagigen Putzen aus Werk-Tro-
ckenmsrteln sind 10 mm allgemein

ausreichend (zulSssige Mindestdicke
5mm).

Heute werden zunehmend einlagige
Innenputze verwendet, die fachge-
recht auf planebenem Porenbeton-
Untergrund aufgebracht werden.

6.2.2 Haftputz

Die kunststoffvergYteten Putze sind
werkgemischte Innenhaftputze der
Putzm3rtelgruppe PIVc nach
DINV18550. Im Allgemeinen ist ein
Grundieren des Untergrundes nicht
erforderlich, ein Spritzbewurf kann
entfallen. Diese Putze haben ein
hohes WasserrYckhalteverm3gen, sie
wirken feuchteregulierend und beein-
flussen damit die raumklimatischen
VerhSltnisse in GebSuden positiv.
tbliche Auftragsdicken auf Poren-
betonwSnden liegen bei 4 bis 5 mm.

Fliesen direkt auf PORIT Mauerwerk

6.3. Keramische Fliesen

und Platten

Das Aufbringen von keramischen
Fliesen und Platten als Wandbe-
kleidung im Au8enbereich kann aus
bauphysikalischen GrYnden nicht
empfohlen werden. Da die Fliese
nicht so dampfdiffusionsfShig wie
das PORIT Mauerwerk ist, kann sich
in der Heizperiode Feuchtigkeit in der
Grenzschicht bilden und zum Ab-
platzen der Platten fYhren. Im Innen-
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wandbereich k3nnen keramische
Fliesen und Platten sowohl im nor-
malen Msrtelbett als auch im DYnn-
bettverfahren verarbeitet werden.
Dabei sind bei der AusfYhrung im
Dickbett DIN 18352 und fYr das
Ansetzen im DYnnbett DIN 18157 zu
beachten.

Auf planebenen WandflSchen aus
PORIT (ohne zusStzlichen Putz) k3n-
nen Fliesen im DYnnbettverfahren

verlegt werden.



7 Befestigungen und Befestigungsmittel

Als Befestigungsmittel stehen b je
nach Art und Gr38e der aufzuneh-
menden Belastung B unterschied-
liche Produkte zur VerfYgung:
¥ NSgel und SpirainSgel, die un-
mittelbar im Porenbeton befestigt
werden
¥ DYbel
¥ Bolzen (GewindestSbe) bei Durch-
steckmontagen
NSgel und DYbel werden sowohl
unter Zug- und SchrSgzug als auch
unter Druckbelastung beansprucht.
DYbel- und Nagelverbindungen sol-
len langzeitig belastbare Systeme
darstellen, die auch weiteren Be-
anspruchungen (hohe Temperaturen,
Brandlast etc.) ausgesetzt sein k3n-
nen.
Die jeweils gVYltigen Zulassungsbe-
scheide der Hersteller sowie deren
technische MerkblIStter und Verarbei-
tungsrichtlinien sind zu beachten.
Liegt fYr ein Befestigungsmittel keine
Zulassung vor, so ist von den Her-
stellerangaben auszugehen. Dies gilt
insbesondere fYr das VerhSltnis
Bruchlast/Gebrauchslast.

7.1 NSgel
Bei geringen
Spezial-NSgel

Verankerungslasten
kSnnen eingesetzt
werden, die unmittelbar in die
PORIT-Steine eingetrieben werden.
Auf diese Art werden leichte Aus-
bauteile, wie z.B. Lattungen fYr Holz-
bekleidungen, befestigt. Die Belast-
barkeit der NSgel ist wesentlich von
der Festigkeitsklasse des Poren-

betonmaterials abhSngig.

7.2 DYbel

DYbel mit bauaufsichtlicher Zulas-
sung, wie sie von verschiedenen Her-
stellern angeboten werden, dYrfen
fYr die Befestigung von tragenden
Konstruktionen eingesetzt werden.
Die Belastungswerte fYr solche
DYbel sind Bestandteil der Zulas-
sung. Weitere DYbel, fYr welche
keine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung vorliegt, k3nnen fYr unter-
geordnete  AnwendungsfSlle  ein-
gesetzt werden.

Befestigungsmittel fYr Au&enbefes-
tigungen mYssen rostgeschYtzt bzw.
nichtrostend sein. Die gleiche Aus-
fYhrung empfiehlt sich auch im
Innern von GebSuden, besonders im
Bereich von FeuchtrSumen.

FYr die Befestigung von Au8en-
wandbekleidungen ist die Norm DIN
18516 besonders zu beachten.
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7.3 Durchsteckmontage

FYr schwere Lasten kann die Befes-
tigung als Durchsteckmontage aus-
gefYhrt werden. Dabei wird ein Ge-
windebolzen in geeigneter Abmes-
sung durch das Porenbetonbauteil
gesteckt und auf der Gegenseite
durch eine Ankerplatte und Ver-
schraubung gesichert.

7.4 Injektionsanker

Diese Systeme nutzen den Verbund
zwischen Anker- bzw. SiebhYlse,
Injektionsmsrtel und Verankerungs-
grund [z. B. Fischer-Injektionsanker
Typ FIM (galvanisch verzinkte HYIse)
und Typ FIH (Polyamid-HYlIse)] fYr die
Verankerung vorwiegend ruhender
Lasten aus. Solche Anker dYrfen
auch in Mauerwerksfugen eingesetzt
werden.
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Telefon 06834/9600-0 Fax 06834/9600-30

Porenbetonwerk Laussnitz GmbH & Co KG
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E. Bayer Baustoffwerke 73730 Esslingen
Telefon 0711/939290-88 Fax 0711/939290-40

Vertriebslager Rheinau-Freistett
Baustoffwerke Peter 77863 Rheinau-Freistett
Telefon 07844/405-0 Fax 07844/405-115

Porenbetonwerk Havelland GmbH & Co KG
Veltener Stra8e 12/13 16515 Oranienburg-Germendorf
Telefon 03301/5968-0 Fax 03301/530702

EmslSnder Baustoffwerke GmbH & Co KG
Rakenerstra8e 18 49733 Haren/Ems
Telefon 05932/7271-0 Fax 05932/7271-90

CIRKEL GmbH & Co KG
Flaesheimer Stra8e 605 45721 Haltern am See
Telefon 02364/9381-0 Fax 02364/9381-99
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